
Nom du projet Opérateur minier

Ruashi Mine (Kalukuluku) RUASHI MINING

Details
Réserves prouvées

MINERAIS TONNAGE TENEUR EN METAL EXTRACTIBLE

Cuivre 300,000 6 % 19 

Cobalt 300,000 0 % 0 

Réserves probables

MINERAIS TONNAGE TENEUR EN METAL EXTRACTIBLE



Cuivre 12,700,000 2 % 329 

Cuivre 12,700,000 329.7 % 3 

Cobalt 12,700,000 0 % 58 

Cobalt 12,700,000 58.5 % 0 

Réserves totales

MINERAIS TONNAGE TENEUR EN METAL EXTRACTIBLE

Cuivre 13,100,000 2 % 349 

Cuivre 13,100,000 349.4 % 3 

Cobalt 13,100,000 0 % 59 

Cobalt 13,100,000 59.3 % 0 

Ressources indiquées

MINERAIS TONNAGE TENEUR EN METAL EXTRACTIBLE

Cuivre 18,600,000 2 % 400 

Cuivre 18 400 % 2 



Cobalt 18,600,000 0 % 70 

Cobalt 18,600,000 70.2 % 0 

Ressources inférées

MINERAIS TONNAGE TENEUR EN METAL EXTRACTIBLE

Cuivre 14,000,000 2 % 290 

Cuivre 14,000,000 290.4 % 2 

Cobalt 14,000,000 0 % 29 

Cobalt 14,000,000 29.4 % 0 

Ressources mesurées

MINERAIS TONNAGE TENEUR EN METAL EXTRACTIBLE

Cuivre 700,000 4 % 34 

Cuivre 700,000 34.7 % 5 

Cobalt 700,000 0 % 1 

Cobalt 700,000 1.9 % 0 



Ressources totales

MINERAIS TONNAGE TENEUR EN METAL EXTRACTIBLE

Cuivre 33,300,000 2 % 725 

Cuivre 33,300,000 725 % 2 

Cobalt 33,300,000 0 % 101 

Cobalt 33,300,000 101.4 % 0 


